


Materialpriifungsamt — Glaspriifstelle

an der Zweigstelle Wiirzburg
Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis P-179917-LGA

Zertifiziert nach DIN EN I1SO 9001 / 14001

A Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne der
Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorha-
ben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Betreiber der Bauart haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den ,Be-
sonderen Bestimmungen® dem Verwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnisses zur Verflgung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsicht-
liche Prufzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine aus-
zugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Prifstelle. Texte und Zeichnungen von Wer-
beschriften durfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Uberset-
zungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses missen den Hinweis "Von der Prifstelle
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des allge-

meinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kénnen nachtraglich erganzt oder geandert werden, ins-
besondere wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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1.1

1.2

1.3

1.4

Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Anwendungsbereich
Gegenstand

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefiihrte Bauart ist eine absturzsi-
chernde Verglasung nach DIN 18008-4 gemaf Bauregelliste A Teil 3 Lfd. Nr. 2.12. Die Neigung der
Glasscheibe kann +/-10° zur Vertikalen betragen.

Anwendungsbereich

Die Bauart darf als absturzsichernde Verglasung der Kategorie B nach DIN 18008-4 angewendet
werden.

Verwendungsauflagen / -beschrankungen bzw. Anmerkungen

Die Bauart darf nicht zur Aussteifung anderer Bauteile herangezogen werden. Die Bauteile, an die
die Bauart angeschlossen wird, missen ausreichend tragfahig sein, sowie die Einwirkungen aus
statischen und stoRartigen Beanspruchungen aufnehmen und ableiten kénnen.

Die Scheiben miissen oben einen lastverteilenden Handlauf oder alternativ einen Kantenschutz auf-
weisen.

Grundlegende Dokumente

DIN EN 572-1:2011-11 Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas -
Teil 1: Definitionen und allgemeine physikalische und mechanische
Eigenschaften; Deutsche Fassung prEN

DIN EN 12150-1:2012-01 Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas -
Teil 1: Definition und Beschreibung

EN 14449: 2005-07 Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas

DIN 18008-1:2010-12 Glas im Bauwesen — Bemessungs- und Konstruktionsregeln — Teil 1:
Begriffe und allgemeine Grundlagen

DIN 18008-4:2013-07 Glas im Bauwesen — Bemessungs- und Konstruktionsregeln — Teil 4:
Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen

Europdische Technische Bewertung ETA-10/0170 des Deutschen Institutes fir Bautechnik, Berlin
vom 07.05.2015 fur Upat Ankerbolzen MAX (Kraftkontrolliert spreizender Diibel zur Verankerung im
Beton) der Upat Vertriebs GmbH, Otto-Hahn Stral’e 15, 79211 Denzlingen.
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2.1

211

Bestimmungen fiir die Bauart

Eigenschaften, Kennwerte
Hinsichtlich der verwendeten Ausgangsprodukte ist DIN 18008-4 Abschnitt 4 zu beachten.

Glasscheiben
Die Glasscheiben bestehen aus Verbundsicherheitsglas mit dem Aufbau:

8 mm ESG - 1,52 mm PVB -8 mm ESG

- 1,52 PVB

ESG I =
ESG ] o)

Die zuldssigen Abmessungen der rechteckigen Glasscheiben betragen:

600 =B <2500 mm Hs <1300 mm Ausfuhrung mit Handlauf nach [1]
600 =B <2500 mm Hs <1300 mm Ausfihrung mit Kantenschutz nach DIN
: 18008-4/Anhang F

Fur die verwendete Glasart gilt folgende Mindestbruchspannung:
ESG 120 N/mm?

Die verwendeten Zwischenfolien aus Polyvinyl-Butyral (PVB) missen bei 23°C folgende
mechanische Kennwerte aufweisen:

Reil¥festigkeit: > 20 N/mm?

Bruchdehnung: > 250 %

Bei Verbundsicherheitsglas mit PVB-Folie handelt es sich um ein Bauprodukt gemaR Bauregelliste

A Teil 11fd. Nr. 11.14. Die dort geforderten Eigenschaften sind entsprechend zu bescheinigen.

2.1.2 Glasbefestigung

2.2

Die Scheibe ist am unteren Rand in ein Aluminiumprofil mit der Bezeichnung BEVS-8554 einge-
klemmt. Das Klemmprofil und alle weiteren Bauteile der Einspannung sind unter Ziffer 2.3 beschrie-

ben.

Tragfahigkeit unter stoRartiger Einwirkung

Die Tragfahigkeit unter stoRartiger Einwirkung wurde in der Gutachterlichen Stellungnahme [1] nach-

gewiesen. Der Nachweis ist fir stofRartige Einwirkung von innen nach auen erbracht.
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2.3

Bild 2.1

3.1

3.2

Bestandteile der Bauart

U

In das Klemmprofil - aus Aluminium EN AW 6063T5 - mit der
Bezeichnung BEVS-8554, Einzellange < 6000 mm, werden
VSG-Scheiben aus 2 x 8 mm ESG aus Float / 1,52 mm PVB
mittels Kunststoffkeilen mit der Bezeichnung 1.7.010.30 einge-
klemmt und auf Glasauflagen mit der Bezeichnung 1.7.010.20
aufgelagert. Weitere Details enthalt [1].
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\\} Die Befestigung des Profils erfolgt alle 200 mm mittels UPAT
1l g Ankerbolzen MAX M10 — je nach Korrosionsanforderung ver-

A zinkt oder nichtrostender Stahl - oder gleichwertig auf dem

Xﬁx Baukorper aus Stahlbeton der Mindestfestigkeitsklasse

S C20/25. Die Fugen der Klemmprofile (e <30 mm) sind unab-

Klemmprofil BEVS-8554 — ETG GmbH hangig von den Fugen der Glasscheiben.

Aus Zeichnung 1.7.001.05

A
90

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefuhrte Bauart bedarf nach Bauregel-
liste A Teil 3 des Nachweises der Ubereinstimmung durch eine Ubereinstimmungserklarung des

Anwenders (Unternehmer).

Der Unternehmer hat eine schriftliche Erklarung tiber die Ubereinstimmung der ausgefiihrten Bauart
mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis gegeniiber dem Auftraggeber abzugeben.

Ein entsprechendes Muster ist als Anlage diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis bei-
geflugt.

Produktionskontrolle

An jedem Produktionsstandort der Bauart ist eine Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter Produktionskontrolle wird die vom Unternehmer vorzunehmende kontinuierliche Uber-
wachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellte Bauart
den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entspricht.

Die Ergebnisse der Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen
missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Beschreibung und Uberpriifung der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile
. Bezeichnung der Bauart bzw. der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile

- Art der Kontrolle oder Prifung
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Muster fiir eine Ubereinstimmungserklirung

Hersteller:

Bauart: Absturzsichernde Verglasung mit versuchstechnisch ermittelter Tragfa-
higkeit unter stoRartiger Einwirkung gemaf Ifd. Nr. 2.12 Bauregelliste A
Teil 3 — Ausgabe 2015/2

Anwendung: Absturzsichernde Verglasung der Kategorie B gema?  DIN 18008-4
Gelandersystem - am unteren Rand in ein Aluminiumprofil eingeklemmte
Verglasung

Einbauort:

Datum der Herstellung:

Hiermit wird bestatigt, dass die oben genannte Bauart hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und
unter Einhaltung der Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses
P-179917-LGA des Prifamtes fur Standsicherheit der Zweigstelle Wirzburg vom 05.04.2017 her-
gestellt und eingebaut wurde.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustiandige Bauaufsichtsbehorde auszuhdndigen.



